Cat. |Pe||e accoppiata

Composizione 85% Crosta di pelle 15 % PL

Peso gr/ml

Resistenza Pilling |4 Martindale 50.000 Cicli
Resistenza alla luce UNI EN ISO 105 - B0O2 |4
Manutenzione Lavaggio a secco

Fire Safety Standard TB 117 2013 BS5852 |Idrorepellente

Codici Tessuti |4264.12 |4264.15 |4264.37 |4264.48 |4264.66




